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Deney Laboratuvan

Adresi : \ Tel
NACARLI OSB MAH. ATATURK CAD. Faks
NO:12/1-5 AKDENIZ 33443 % E-Posta
MERSIN/TURKIYE

Website

: 0549 813 21 06

: medine.catal@merkimlab.com.tr
: www.merkimlab.com.tr

Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,

igletme ici metodlar

Termoplastikler ve
Poliolefin Boruylar,

ekleme parcalari

Boyutlarin Tayini

TSENISO 3126

Termoplastikler ve
Poliolefin Borular,
ekleme pargalar

Ucucu Madde Muhtevasinin Tayini

TSEN 12099

Termoplastikler ve
Poliolefin Borular,
ekleme pargat

r

Yogunluk Tayini

TSENISO 1183-1 (Metot A)

Termoplastikler ve
Poliolefin Borular,
ekleme pargalan

Kitlesel Erime Akig Hizi (MFR) Tayini

TS EN ISO 1133-1(Metot A)

Termoplastikler ve
Poliolefin Borular,
ekleme pargalari

Oksidasyon indiiksiyon Siiresi (OIT)Tayini

TSENISO 11357-1
TSEN ISO 11357-6

Termoplastikler ve
Poliolefin Borylar,
ekleme parcalan

Pigment Veya Karbon Siyahi Dagilim
Derecesinin Tayini

TS1SO 18553

Termoplastikler ve

Poliolefin Bortar,

ekleme pargalan

i¢ Basinca Direncin Tayini
(max. d= 800 mm )

TSENISO 1167-1
TSENISO 1167-2

Termoplastikler ve Kalsinasyon Ve Piroliz lle Karbon Siyahi Tayini TS ISO 6964
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Termoplastikler ve Cevre Boyunca Dig Darbeye Mukavemet Deneyi TSEN 744 // < / \ | *
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